
Tabla 1. Variables para el modelado de biosorción de Ni(II) y Cd(II)a 

Tipo de 
variable Variable Clave Valor 

mínimo 
Valor 

máximo 

Caracterí
stica 

Concentración inicial de Ni(II) (mmol L−1) 

Concentración inicial de Cd(II) (mmol L−1) 

Temperatura (°C) 

pH 

Concentración de biomasa (g L−1) 

Co Ni(II) 

Co Cd(II) 

T 

pH 

Biomasa 

0 

0 

15.0 

2.0 

0.75 

4.41 

1.81 

50.0 

6.0 

1.0 

Objetivo 
Capacidad de biosorción de Ni(II) (mmol g−1) 

Capacidad de biosorción de Cd(II) (mmol g−1) 

qeq Ni(II) 

qeq Cd(II) 

0 

0 

1.025 

0.759 
aResumen elaborado a partir de los datos reportados en [16, 23−25]. 
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