Art.Nr. 37500 Henna, sarkana (Lawsonia inermis)
Recepte: Tekstila krasa no sarkanas Hennas.

Sarkana / oranza

!

Henna pieder pie oksidativam krasvielam, ar to var tiesi krasot proteina Skiedras (vilnu un zidu),
poliesteru, ka ari celulozes Skiedras (kokvilna, viskoze) bez kodinataja. Kodinataju var izmantot lai
panaktu izteiksmigaku krasu vai krasas tona mainiSanai péc krasoSanas (dzelzs sulfats, vara sulfats).
Henna ir Ph jutiga; skabums krasvielu skiduma mainis krdsu uz oranzu. Krasu toni svarstas no
bringani oranZas Iidz spilgti sarkanai un brdnai. Uz vilnas tiek ieqati skaisti spilgti oranZi toni, kas ar
alauna kodinatgja palidzibu klust nedaudz izteiksmigaki..

Labakiem rezultatiem Hennas pulveri sagatavo tdens-spirta maisijuma (90:10 v/v), istabas
temperatira 24h.

Izmantot proporcija 1:5/ 1:2 (sausa krasviela : sauss audums).

Sastavdalas:

40g Hennas pulveris

4| ddens

100g Audums krasoSanai

Katls

Auduma gabalind/maisind(kura ievietot augu krasvielu)

Termometrs

Krasojama materiala sagatavoSana: Audumu izmazgat péc iespéjas augstaka temperatara.
Vilnu un zidu mazgat ar vilnai paredzétu mazgasanas Iidzekli ~30°C, linu un kokvilnu Iidz
90°C.levietot izmazgatu, slapju audumu kodinataja Skiduma uz 12 stundam vai ilgak, ik pa laikam
samaisot. Kartigi izskalot audumu un slapju ievietot sagatavota krasas Skiduma.

Process:
1. 1z8kidinat 40g Hennas pulvera neliela daudzuma silta idens. Nokast caur kokvilnas/muslina
audumu, aizsiet ciet(iek8a paliek hennas pulveris). Saglabat Skidumu un maisinu ar krasvielu.
2. Pievienot atlikuSo Gdeni, audumu, hennas pulveri ietitu auduma gabalina, un sildit 80°C Iidz
90°C 30 minates Iidz stundai, vai l1dz tiek sasniegts vélamais rezultats.
3. Nonemt no plits un |aut atdzist. Atkariba no vélama rezultata, audumu var atstat krasa ilgak,
regulari to apmaisot.
4. Audumu var izzavet un skalot vélak vai mazgat un skalot uzreiz. Oksidacijas process zGSanas
laika palidz nostiprinat krasu.
Kodinataji:
Alauns (kalija aluminija sulfats)
Dzelzs sulfats
Vara sulfats

Piezimes:

Krasosanas rezultati: kodinataja veidam, ka art apstrades ilgumam, ir iz8kiroSa ietekme uz
kraso$anas rezultatu. ST recepte ir paredzéta intensivam krasas tonim. Gaisakus tonus var iegt,
samazinot augu krasvielas daudzumu, vai jau sajauktam krasas Skidumam pievienojot vairak tdens.
Ir iesp€jams art palielinat auduma daudzumu, bet tas nozimé, ka krasas skiduma daudzums ir
japielago ta, lai visas auduma Skiedras batu parklatas.

TiriSana: KrasoSanas katlu tirit ar karstu tdeni un citronskabi.

!

Sai instrukcijai ir tikai informativa nozime. SIA Rado$o darbu galerija neuznemas nekadu atbildibu par
iepriek§ aprakstitajiem apstrades noradijumiem. Jebkura gadijuma iesakam parbaudit noradito
krasosanas procesu izveidojot paraugus un korigéjot procesu vélamo rezultatu sasniegSanai.
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