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                 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
Проверить усвоенные знания по пройденным   темам. 
                         

Тест-  
Инструкция по выполнению работы 

                                     На выполнение тестовой работы дается 45   минут. 
     В тесте 28 вопросов.  Советую выполнять задание в том порядке, в 
котором они даны. За каждый правильный ответ дается 1 балл.     
 Всего 28 баллов 
       Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются.  
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 
                               

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТ: 
 
1. В зависимости от требований к качеству и количеству выполняемых 
операций окрашенная поверхность может быть: 

а) улучшенной, высококачественной; 

б) простой, улучшенной, высококачественной; 

в) бетонной, цементной, металлической; 

г) альфрейной, монументально-декоративной. 

2. Для заделки мелких выбоин, неровностей и трещин при обработке 
поверхностей применяют: 

а) грунтовочные составы                      в) подмазочные пасты 



б) шпатлевки                                   г) красочные составы 

3. Назначение грунтовки – выровнять «тянущую» способность 
поверхности, сделать одинаковой её пористость, усилить: 

а) сцепление                                               в) сглаживание 

б) шероховатость                                     г) цвет красочной пленки 

4. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать: 

а) 0,2 см                                   б) 0,5 мм  

в) 1 мм                                        г) 1,5 мм 

 

5. Каждая уложенная полоса шпатлевки должна перекрывать ранее 
уложенную на: 

а) 1 – 2 см                                  б) не более 2 см 

в) не более 1 см                              г) 2- 3 см 

 

6. Назовите слой шпатлевки, при разном положении шпателя (в ответе 
поставить градус наклона шпателя) 

 

а) «утолщенный» ______     б) «на лоск» ____        в) «на сдир»_____ 

7.Каким  инструментом наносят грунтовочные составы на большие 
поверхности: 

а) маховой кистью       б) валиком      в) флейцевой кистью 

8. Шпатлевка предназначена для выравнивания поверхности 

а) да         б) нет         в) иногда 

9.Работы по нанесению лакокрасочных материалов-это 

а) штукатурные работы      б) малярные работы      в)  каменные работы 

10. Для прочного сцепления окрасочного состава с  основанием 
используют 

а) шпатлевание         б) шлифование         в) огрунтовку 

11.Малярные работы классифицируются по следующим признакам: 



а) по виду связующего и способу его растворения 

б) по качеству отделки 

в) по количеству вяжущего 

12. По условиям выполнения малярные  работы  бывает: 

а) внутренние           б) наружные         в)разные 

13.Лакокрасочное покрытие это: 

а) нанесённые слои на поверхности 

б) нанесенные и обработанные слои на поверхности 

в) нанесенный лак на поверхности 

14. Сколько слоев имеет лакокрасочное покрытие. 

а) 2           б) 3        в) 4  

15. Слой, который создает на поверхности защитно - декоративную 
пленку. 

а) шпатлевание          б) окраска                  в) грунтование 

16.Прием нанесения шпатлевки на поверхность -гладилкой. 
 
а) намазывание        б) вытягивание               в) распыление 

17.последовательность подготовки оштукатуренной поверхности к 
окраске. 
 

1.​ шпатлевание 
2.​ расшивка  трещин 
3.​ грунтование 
4.​ подмазка трещин 
5.​ сглаживание 

Ответ _,   _, __, __,  __. 
18.  Убрать лишнюю операцию при подготовке металлической 
поверхности. 
Очистка, грунтование, подмазка, шлифование, сплошное шпатлевание. 
 
Ответ:__ 

 
УСТАНОВИ СООТВЕТСВИЕ 

19. Установите соответствие между малярными  составами и  их 
назначением. 
1. Антикоррозийная а) для уменьшения пористости и создания 



грунтовка адгезионной пленки. 
2. масляная 
грунтовка  

б) для создания промежуточного слоя при 
подготовке  гипсокартонного основания. 

3.дисперсионная 
грунтовка 

в) для повышения сцепляемости  последующих 
слоев  при подготовке  деревянных поверхностей 

4.проникающая 
грунтовка  

г) для  создания   пленки на поверхности, но не 
заменяющая основную грунтовку. 

отет: 1__; 2__;  3__; 4__, 
20. Установите соответствие между малярными инструментами  и  их 
назначением. 
1.Нитевой валик а) для окраски  больших плошадей любыми водными 

составами 
2. Кисть -руник б) для нанесения шпатлевок на поверхности 
3. шпатель в)Для окрашивания не больших  поверхностей 
4.кисть-маклови
ца 

г) для окраски больших поверхностей дисперсионными 
составами. 

отет: 1__; 2__;  3__; 4__, 
 
 21.  Установите соответствие между  операциями и  подготавливаемыми 
поверхностями 
1.расшивка трещин а) деревянные поверхности 

2.  подмазка стыков(швов) б) оштукатуренная поверхность 
3. убрать смоляные пятна в) металлическая поверхность 

4.убрать ржавчину г) гипсокартонные поверхности. 

отет: 1__; 2__;  3__; 4__, 

22.  Установите соответствие между  слоями и назначением 
1.окраска а) для того, чтобы поверхность стала гладкой 
2.шпатлевание б) для того, чтобы создать адгезионную пленку 
3. грунтование в)для того , чтобы поверхность стала ровной 
4. г) для того, чтобы создать декоративную пленкую 
отет: 1_г_; 2_в_;  3_б_;  
23. Установить правильную технологическую последовательность 
подготовки металлической поверхности к окраске. 
1- антикорозийное грунтование 
 2 – очистка от ржавчины 
3  – обезжиривание 
 5 - шлифование,  
6 - обследование 
4 – огрунтовка,  
Ответ: _;__;__;__;__;__;__. 



24. Установить правильную технологическую последовательность 
подготовки оштукатуренной поверхности к ее краске.  
1- шлифование подмазанных мест,  
 2 – очистка,  
3  – частичная подмазка, 
4 – сплошное шпатлевание,  
 5 - шлифование,  
6 - расшивка трещин,  
7 –1а  огрунтовка,  
8.- 2 я-огрунтовка. 
Ответ: _;__;__;__;__;__;__;__. 

ВСТАВЬТЕ ПРОПУШЕННОЕ СЛОВО. 

25. Нанесенные и обработанные _________________лакокрасочного 
материала, создают на поверхности защитно-декоративную пленку. 

26.Второй проход кисть по поверхности при нанесении грунтовки   
называется_________________, 

27.Грунтовку  на потолке растушевывают по ____________________света. 

28. Грунтовку  кистью на стену сначала наносят _____________, а затем 
__________________движениями. 

Критерии оценивания:  27-28  баллов - оценка " 5"( отлично) 

                                           20 – 26 баллов -оценка " 4" ( хорошо) 

                                          12 -19 баллов -оценка " 3" ( удовлетвор) 

                                          11 и менее баллов оценка " 2 "( не удовлетвор) 

 
    Выполненную работу выслать до 14-00 
    
Ведомость учета результатов теоретического (дистанционного) обучения 
Группа № __ДЗ- 214______ 
 
оценки за выполненные  работы 

№ 
п/п 

ФИО 3.12      

1 Борцова Елизавета        
2 Бучельникова Крис        
3 Варанкина Влада        
4 Василец Олеся        
5 Колесник Мария        
6 Копырина Ксения        



7 Кормильцева Анаст        
8 Косовских Мария        
9 Малыгина Екатерина        
10 Мишарина Мария        
11 Носова Алина        
12 Пайкова Диана        
13 Рысева Мария        
14 Рябкова Алёна        
15 Фойгель Александра        
16 Чухланцева Ксения        
17 Ступина Настя       
18 Тухватулина Ульяна       
19 Лобанов Егор       
20 Комарова Диана       
 
Обязательно присылайте свои выполненные задания мне на почту  
L.sen57@mail.ru 
 
 
 

mailto:L.sen57@mail.ru

