
Tabla 11. Métricas de desempeño de modelos de XG Boost seleccionados en la 
predicción de capacidad de biosorción de Cd(II) y Ni(II). 

Metal Modelo RMSE media 
(mmol g−1) 

R2 

media 
CV RMSE 

(%) 
CV R2 

(%) 
Cd(II) 1 

2 
3 

0.04634 
0.04637 
0.04641 

0.9471 
0.9474 
0.9474 

17.20 
14.68 
15.57 

2.37 
2.13 
2.07 

Ni(II) 1 
2 
3 

0.04738 
0.04835 
0.04844 

0.9756 
0.9750 
0.9749 

42.08 
39.77 
39.67 

1.76 
1.63 
1.68 

 


