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DECKON PREMIUM ALUMINYUM ASMA TAVAN MALZEME VE UYGULAMA TEKNIK SARTNAMESI
1 ICERIK

Bu Sartname tagylini asma tavan konstriiksiyonu ve kaplamasi uygulamalarini ve belirtilen
standardlara uygun olarak yapilmasini dngérmektedir. Yiklenici iggilik, malzeme, ekipman, nakliye ve
tum gerekli hizmetleri sadlayacaktir.

2 ILGiLI STANDARTLAR
TS EN 13964 Asma tavanlar - Gerekli 6zellikler ve deney metotlari
TS EN ISO 11654 Binalarda Kullanilan Ses Yutuculari-Ses Absorpsiyonunun Derecelendirilmesi

TS EN 13501-1 Yapi Mamulleri ve Yapi Elemanlari, Yangin Siniflandirmasi-Béliim 1: Yangin Karsisindaki
Davrani$ Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanilarak Siniflandirma

TS EN 485-1 Aluminyum ve Aliminyum Alagimlari Bant Serit ve Levha-B6liim 1: Muayene ve Teslim
igin Teknik Sartlari

TS EN 755-1 Aliiminyum ve Aliiminyum Alagimlari-Ekstriizyonla imal Edilmis Tellik Cubuk/Cubuk,
Boru ve Profiller-Bolim 1:Teknik Muayene ve Teslim Sartlan

3 YUKLENICi TARAFINDAN HAZIRLANACAK DOKUMANLAR

A. Sertifikalar: Yiklenici malzemeler ile ilgili Gireticiden temin edecegi sertifikalari onay igin
sunacaktir.

B. Numuneler: Yuklenici kullanilacak olan malzemelerin numunelerini onay icin sunacaktir.

C. Uygulama resimleri (Shop Drawings): Ylklenici uygulama projeleri esas alinarak hazirlanmig

olan imalat resimlerini onay i¢in sunacaktir. Bu resimler onaylanmadik¢a imalat baglamayacaktir.

D. Uygulama Yontemi: Yiklenici bu bolimde tarif edilen iglerle ilgili uygulama yontemini teslim
edecektir.

4 KALITE GUVENCESI

A. Belirlenen standartlara uygun olmayan malzemeler kullanilmayacaktir. isveren temsilcisi

tarafindan uygunsuz bulunan malzemeler Yiklenici tarafindan degistirilecektir.

B. Malzemeler ile ilgili mevcut tiim test raporlari ibraz edilecek veya Universite Malzeme
Laboratuarindan gerekli testler yaptirilacak ve rapor alinacaktir.
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5 OLcU

Asma tavan yapilan yer m? olarak yatay dizlemde 6l¢iilir. Tavan biinyesindeki armatiir ve tesisat
bosluklari diigiilmez.

6 MALZEME

60x60 cm ebadinda 0,70 mm kalinh§inda minimum 20 mikron elektrostatik toz boyali
(polyester esasl) arka yiizii akustik kumas kapl delikli aliminyum plakadan (EN AW 3000 serisi)
oturmali sistem asma tavan paneli

A. Marka : Deckon Premium

B. Uriin Yapisi: 0.70mm kalinhkta delikli aliiminyum panel

C. Renk: Belirtilen ya da onayli RAL kodunda,standard RAL 9010.

D. Ebatlar: 600x600mm

E. Kalinlik: 0.7 mm

F. Kenar Detayi: Diiz Kenar / Tasiyici sistem gorinGr

G. On Yiizey Detayi: 15-20 gloss RAL renk koduyla elektrostatik toz boyali, @ 2.5 mm delik ¢apli,
paneldeki perforasyon orani, plaka kenarlarinin 5-10cm bordiirli ya da bordiirsiiz oluguna
gore degisir.

H. Arka Ylzey Detayi: Genellikle yerli 0.2 mm kalinlikta, belirli 6l¢lide yangina dayanikli, siyah

renk akustik kumas kapli. istege bagli olarak bunun yerine ithal Soundtex ya da Royalin marka
yanmaya karsi daha dayanikli akustik kumasg kullanilabilir.

l. Yangin Dayanimi: B Class (TSE EN 13501-1'e gore) Bs1dO.

7 ASKI/TASIYICI SISTEMI

A. Galvanize gelik, tagima profilleri T24 kesitli tagiyici sistem:
Minimum 0.31mm kalinliginda, 3600mm boyunda ve 24mm flans genislijinde Ana tasiyici,
Minimum 0.31mm kalinliginda, 1200mm boyunda ve 24mm flans genisli§inde Tali tagiyici,
Minimum 0.31mm kalinliginda, 600mm boyunda ve 24mm flang genisliginde Tali tasiyici,
22x22mm ya da benzer 6lgide min. 0.40mm kalinli§inda L ya da Z kése profili

Bunlarin haricinde aksesuar olarak min. 2mm g¢apinda, 1000mm uzunlu§unda aski teli, aski
yayl masasi, baski takozu ve gelik dibel kullantlir.
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8 BITIRME
A Firinlanmig enamel veya elektrostatik toz boya.
9 INCELEME
A. Uygulama yapilacak alanin 6lglileri kontrol edilmeli ve aski gubuklarinin ayar araligi iginde

kontrol edilemeyecek bozukluklar icin Kontrol Miihendisi haberdar edilmelidir.
10 UYGULAMA

A. Arasinda 1200 mm aralik olacak Sekilde ana tagiyici profiller maksimum 1200 mm’de bir
saglam bir sekilde asiimalidir. Ana tasiyici profillerin duvar kenarindaki askisi duvardan 450 mm’den
daha uzak olmamalidir. 600 x 600 mm modiil iki 1200 mm’lik tali tagiyici ortasindan 600 mm tali
tasiyici profil monte edilerek olusturulacaktir.

B. Asma tavan agirh@inin fazla oldugu yerlerde, kenar profilleri cok fazla yiik tagimayacagdi igin,
tasiyici profiller kogebentten maksimum 450 mm olacak sekilde asiimahdir.

C. Duvar kenar profilinin kdse detaylari st Gste bindirme, birbiri Gstline biikme ya da gonyeli
birlesim olmalidir.

D. Tavanda kenarda kalan paneller, tam modiliin %’sinden genis olacak $ekilde uygulanmalidir.
E. Aski teli kullanilmadan 6nce gerilmeli ve ¢api 2 mm’den az olmamalidir.

F. Pergin ve vidabagi gériinmemelidir.

G. Orjinal ayar mandalli galvaniz aski cubu@u kullaniimahdir.

H. Tastyicl, aski teli ile asilirken, telin gcevresinde en az (¢ kez kivrilarak, saglam bir baglanti elde
edilmelidir.

i Kenar profillerin monte edildidi yuzeyler, girinti ¢ikintilardan dolay1 deformasyonlarin
olmamasi igin diizglin olmalidir.

J. Montaj sirasinda elektrik ve mekanik sisteme baglanti yapilmayacaktir.

K. Tesisat menfezleri ve armatiirler yerlerine yerlestirilecektir. (Bosluklar ilgili ylklenicilerin
isteklerine uygun birakilacaktir.)

L. Tavanda tesisat ve armatur deliklerinin agiimasi yiiklenici kapsamindadir
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