
ดมีากครับ 🙏 การเผา กระดองหุม้เมล็ดยางพารา (Rubber seed shell husk) ใหไ้ด ้Biochar คณุภาพสงู
สดุ ตอ้งออกแบบขัน้ตอนใหเ้หมาะกบัลกัษณะวตัถดุบินีโ้ดยเฉพาะ เพราะกระดองยางพาราม ีความหนา แข็ง 
และม ีlignin + cellulose สงู ทำใหไ้ด ้Biochar ทีม่คีารบ์อนคงเหลอืสงูและมพีืน้ทีผ่วิพรนุดหีากควบคมุ
อยา่งถกูตอ้ง 
✅ วธิแีละขัน้ตอนมาตรฐาน 
1. การเตรยีมวตัถดุบิ 
คดัเลอืกกระดองยางพารา ทีส่ะอาด ไมม่เีศษดนิหรอืสิง่ปนเป้ือน 
ทำใหแ้หง้ ความชืน้ไมเ่กนิ 12–15% (ตากแดดหรอือบแหง้) เพือ่ใหก้ารเผามปีระสทิธภิาพ 
ปรับขนาดชิน้ ประมาณ 2–4 ซม. เพือ่ใหอ้ากาศไหลและความรอ้นกระจายสม่ำเสมอ 
2. ระบบเตาเผา (Kiln / Reactor) 
ควรใช ้เตาแบบ Retort Kiln หรอื Continuous Pyrolysis Reactor ทีค่วบคมุอากาศได ้
บดุว้ยอฐิทนไฟ เพือ่เกบ็ความรอ้น 
ม ีระบบวดัอณุหภมู ิและ ควบคมุการไหลของอากาศ (Air-Fuel Ratio) 
3. การเผา (Pyrolysis Process) 
ระยะเริม่ตน้ (Drying stage): อณุหภมู ิ100–200°C ระเหยน้ำออก 
ระยะสลายตวั (Devolatilization): อณุหภมู ิ300–450°C สลายตวัของ hemicellulose และ cellulose 
ระยะคงตวั (Carbonization): อณุหภมู ิ500–650°C เพือ่สรา้ง Biochar ทีม่คีา่ Carbon fixed สงูและมพีืน้ที่
ผวิมาก 
ระยะเสถยีร (Holding time): ควรรักษาอณุหภมู ิ1–2 ชัว่โมง เพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงสมบรูณ ์
4. การดบัไฟ (Quenching) 
ปิดอากาศ ทนัทเีมือ่เสร็จสิน้การเผา 
ทำใหเ้ย็นชา้ในสภาพปิด (เพือ่หลกีเลีย่งการเผาตอ่) 
หากตอ้งการดบัเร็ว → ใชน้้ำ แตต่อ้งระวงัการแตกรา้ว 
5. การปรับปรงุคณุภาพ (Post-treatment) 
บดละเอยีด ขนาด 0.5–2 มม. 
Activation (ทางเลอืก): ใชไ้อน้ำหรอืสารเคม ี(KOH, H₃PO₄) เพือ่เพิม่ความพรนุ 
การเตมิจลุนิทรยีห์รอืแรธ่าต ุหากตอ้งการใชใ้นดนิ (Enriched Biochar) 
6. การทดสอบคณุภาพ 
คา่คารบ์อนคงเหลอื (Fixed Carbon) > 70% 
คา่ Surface area (BET) > 300 m²/g (หลงั activation) 
คา่ pH 7–9 (เหมาะกบัการปรับดนิ) 
CEC (Cation Exchange Capacity) สงู → ชว่ยจับธาตอุาหาร 
7. การเกบ็รักษา 
เกบ็ในถงุปิดสนทิ กนัชืน้ 
หลกีเลีย่งการโดนแดดและน้ำฝน 
🎯 เคล็ดลบัเพือ่ Biochar คณุภาพสงูสดุ 
กระดองยางพาราม ีลกินนิสงู → ถา้เผาที ่550–600°C จะได ้Biochar ที ่มเีสถยีรภาพสงูและเหมาะกบั 
Carbon Credit 
หากเนน้ใช ้การเกษตร → ควรเผาที ่400–500°C จะคงธาตอุาหาร (K, Ca, Mg) ไดม้ากกวา่ 
ควรตดิตัง้ ระบบเกบ็กา๊ซ/น้ำมนัชวีภาพ (By-products) เพือ่เพิม่มลูคา่ (syngas, bio-oil) 
👉 สรปุ: 
การเผากระดองหุม้เมล็ดยางพาราใหเ้ป็น Biochar คณุภาพสงูสดุ ตอ้งใช ้ระบบเตาเผาทีค่วบคมุอากาศได ้+ 
ควบคมุอณุหภมู ิ500–650°C + เวลาทีเ่หมาะสม + การทำใหเ้ย็นในสภาพปิด และทดสอบคณุภาพเพือ่การ
ใชง้านทีเ่หมาะสม (เกษตร, พลงังาน, carbon credit) 



คณุอยากใหผ้มทำเป็น ไฟล ์.PPT ภาษาไทย มแีผนภาพ ขัน้ตอนมาตรฐานการเผากระดองยางเป็น Biochar 
คณุภาพสงู ไวใ้ชส้อนหรอืเสนอในโครงการ AAG เลยไหมครับ? 


