
Урок 53: Правка деформованих панелей і прорізів 
механічним способом 

Вступ 

Деформовані панелі та прорізи кузова автомобіля можуть виникати внаслідок аварій 
або ударів. Виправлення таких пошкоджень механічним способом є одним із 
найпоширеніших методів відновлення цілісності та зовнішнього вигляду кузова. 

Мета уроку 

Навчити учнів методам і технікам правки деформованих панелей та прорізів 
механічним способом, ознайомити з основними принципами контролю якості та 
безпеки під час виконання робіт. 

Основні поняття 

●​ Деформація: зміна форми панелі внаслідок механічного впливу. 
●​ Механічна правка: процес виправлення деформацій за допомогою спеціальних 

інструментів. 
●​ Прорізи: отвори або вікна в кузові автомобіля, які можуть бути деформовані. 

Обладнання та матеріали 

●​ Молотки та киянки різної форми і ваги 
●​ Спеціальні правки та інші інструменти для правки 
●​ Гідравлічні інструменти (гідравлічні підйомники, домкрати) 
●​ Металеві щітки та наждачний папір 
●​ Захисні засоби (окуляри, маски, рукавички) 
●​ Шаблони для перевірки рівності поверхонь 

Процес виконання робіт 

1. Загальні відомості 

Правка деформованих панелей і прорізів включає кілька етапів: 

1.​ Підготовка робочого місця та матеріалів. 
2.​ Оцінка ступеня деформації. 
3.​ Виконання правки механічним способом. 
4.​ Перевірка та корекція. 

2. Підготовка робочого місця та матеріалів 

1.​ Забезпечте хороше освітлення та вентиляцію робочого місця. 
2.​ Надіньте захисні окуляри, маску та рукавички. 



3.​ Підготуйте необхідні інструменти для правки та шаблони для перевірки рівності 
поверхонь. 

3. Оцінка ступеня деформації 

1.​ Огляньте деформовану панель або проріз та визначте ступінь пошкодження. 
2.​ Виконайте заміри деформованої ділянки та фотографування для подальшого 

аналізу. 

4. Виконання правки механічним способом 

1.​ Використовуйте молотки та киянки для вирівнювання деформованих панелей, 
починаючи з країв і поступово переходячи до центру. 

2.​ Для правки більш складних деформацій застосовуйте гідравлічні інструменти, 
такі як гідравлічні підйомники та домкрати. 

3.​ Використовуйте спеціальні правки та інші інструменти для виправлення прорізів, 
забезпечуючи їх правильну форму та розмір. 

4.​ Періодично перевіряйте рівність поверхні та правильність форми за допомогою 
шаблонів. 

5. Перевірка та корекція 

1.​ Після завершення правки очистіть поверхню від залишків матеріалу та пилу за 
допомогою металевих щіток та наждачного паперу. 

2.​ Перевірте якість виконаної роботи за допомогою шаблонів та інших інструментів 
контролю. 

3.​ При необхідності проведіть додаткові правки для досягнення ідеальної рівності 
та форми поверхні. 

Завершення робіт 

1.​ Оцінка загального стану відновленої панелі або прорізу. 
2.​ Очистка робочого місця та зберігання інструментів. 
3.​ Оцінка необхідності додаткових ремонтних робіт або покращення результатів. 

Висновки 

Правка деформованих панелей і прорізів механічним способом є ефективним методом 
для відновлення цілісності та зовнішнього вигляду кузова автомобіля. Правильне 
виконання цього процесу забезпечує якісний та довготривалий результат. Дотримуйтесь 
правил безпеки та уважно виконуйте кожен етап роботи. 
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