
Урок 50: Виправляння із застосуванням нагрівання 
та припою 

Вступ 

Виправляння кузова автомобіля із застосуванням нагрівання та припою є важливим 
методом для усунення дефектів та повернення панелям початкової форми. Цей метод 
дозволяє ефективно вирівняти металеві поверхні та забезпечити довготривалий 
результат. 

Мета уроку 

Навчити учнів методам і технікам виправляння кузовних панелей за допомогою 
нагрівання та припою, ознайомити з основними принципами контролю якості та безпеки 
під час виконання робіт. 

Основні поняття 

●​ Нагрівання: процес підвищення температури металу для полегшення його 
формування. 

●​ Припій: спеціальний матеріал, який використовується для з'єднання або 
ремонту металевих поверхонь. 

●​ Правка панелей: процес вирівнювання кузовних панелей шляхом нагрівання та 
механічного впливу. 

Обладнання та матеріали 

●​ Газові пальники або електричні нагрівачі 
●​ Припій та флюс для пайки 
●​ Металеві щітки та шпателі 
●​ Захисні засоби (окуляри, маски, рукавички) 

Процес виконання робіт 

1. Загальні відомості 

Правка панелей із застосуванням нагрівання включає кілька етапів: 

1.​ Підготовка робочого місця та матеріалів. 
2.​ Нагрівання металевої поверхні. 
3.​ Виправляння дефектів за допомогою механічного впливу та припою. 

2. Підготовка робочого місця та матеріалів 

1.​ Забезпечте хороше освітлення та вентиляцію робочого місця. 
2.​ Надіньте захисні окуляри, маску та рукавички. 



3.​ Підготуйте газові пальники або електричні нагрівачі, припій та флюс. 

3. Нагрівання металевої поверхні 

1.​ Виберіть ділянку, яка потребує виправлення. 
2.​ Використовуйте газовий пальник або електричний нагрівач для рівномірного 

нагрівання поверхні. 
3.​ Слідкуйте за температурою нагрівання, щоб уникнути перегріву металу та 

пошкодження структури. 

4. Виправляння дефектів за допомогою механічного впливу та припою 

1.​ Після нагрівання використовуйте металеві щітки та шпателі для видалення 
окалини та інших забруднень. 

2.​ Нанесіть флюс на ділянку, яку потрібно виправити, щоб полегшити процес 
пайки. 

3.​ Розплавте припій та нанесіть його на нагріту поверхню, забезпечуючи 
рівномірне розподілення. 

4.​ Використовуйте механічні інструменти для виправляння дефектів, формуючи 
метал у потрібну форму. 

Завершення робіт 

1.​ Дайте металу охолонути природним шляхом або за допомогою охолоджуючих 
засобів. 

2.​ Перевірте якість виконаної роботи та за необхідності проведіть додаткове 
виправляння. 

3.​ Очистіть робоче місце та зберіть обладнання. 

Висновки 

Правка панелей із застосуванням нагрівання та припою є ефективним методом для 
усунення дефектів кузова автомобіля. Правильне виконання цього процесу забезпечує 
якісний та довготривалий результат. Дотримуйтесь правил безпеки та уважно виконуйте 
кожен етап роботи. 
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